Estudo papeleiro da mistura dos “rolos-restos”
das fabricas de compensados do Estado do Amazonas

Resumo

Nesta pesquisa € apresentado o estudo da mistu-
ra dos “rolos-restos” das Fabricas de Compensado do
Estado do Amazonas, tendo em vista o seu aproveita-
mento pela indistria de celulose a papel. Este estudo
foi efetuado para complementar a pesquisa anterior
(Acta Amazonica, margo/82) efetuada com a mesma fi-
nalidade, mas enfocando os “roletes” individualmente.
O material utilizado na pesquisa foi a mistura dos ca-
vacos dos “roletes”, correspondentes as seguintes es-
pécies madeireiras: Copaiba, Copaifera multijuga Hay-
ne; Jacareuba, Calophyllum brasiliense Camb; Virola,
Virola surinamensis Warb; Hévea, Hevea guianensis
Aubl, escolhidas de acordo com as suas composigoes
quimicas e tendo cada espécie a mesma participagdo
em peso, na mistura. A metodologia empregada nos
ensaios foi a que tradicionalmente é utilizada em pes-
quisa para avaliar matérias-primas para a industria de
celulose a papel. Mostraram-se os resultados obtidos
e fez-se a discussdo desses resultados na parte con-
cernente a analise quimica, classificagdo e micrometria
das fibras, densidade dos cavacos, cozimento, conside-
rando os processos Soda/Enxofre, Soda e Sulfato, para
a producdo de pasta quimica e Sulfito Neutro para a
obtencdo de pasta de alto rendimento. Examinaram-se
os alvejamentos das pastas cruas, efetuados pelos pro-
cessos C.EH.H.; CEDED. e CEHDE.D. bem como,
as caracteristicas fisico-mecénicas dos papéis e car-
toes obtidos das pastas cruas e alvejadas. Tiraram-se
inimeras conclusdes, sendo a mais positiva a de que
as pastas de alto rendimento obtidas dos “rolos-restos”
sio passiveis de ser utilizadas principalmente na ma-
nufatura de corrugado para cartéo.

INTRODUCAO

Em recente trabalho, elaborado pela Divi-
sao de Celulose e Papel do INPA, foram ava-
liadas isoladamente, as qualidades das pas-
tas dos “rolos-restos” das Fébricas de Com-
pensado do Estado do Amazonas, sendc con-
siderado satisfatérios especialmente no que
diz respeito as pastas de alto rendimento a
Sulfito Neutro. Entretanto, como se pode fa-
cilmente avaliar, o procedimento isolado, se
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tem a vantagem de fornecer informacbes qua-
litativas individuais e intrinsecas das pastas
resultantes desses materiais lenhosos, nos
afasta da realidade, porque os “rolos-restos”
originarios somente de uma espécie, provavel-
mente, ndo seriam suficientes para suprir
uma fabrica de alto porte econdmico. Por essa
razdo, o estudo da mistura é peca fundamen-
tal na avaliacdo das pastas celuldsicas origi-
narias dos “roletes”, pela forma complemen-
tar que proporciona a avaliacdo isolada. A sua
execucéo e resultados é neste trabalho rela-
tada.

MATERIATL,

O material utilizado na pesquisa foi a mis-
tura dos “rolos-restos” das Fébricas de Com-
pensado do Estado do Amazonas. O critério
utilizado na escolha dos “roletes” que parti-
cipariam da mistura, foi baseado principal-
mente na composicdo quimica dos mesmos.
Em decorréncia deste principio, por apresen-
tarem teores elevados em cinzas, os “rolos-
restos” das espécies Cducho e Muiratinga fo-
ram suprimidos, enquanto que, o “rolete” de
Copaiba, mesmo apresentando elevado teor
em exirativos a Alcool-Benzeno, foi mantido
por serem seus componentes menos pernicio-
s0s ao equipamento, processo e produto do
que os teores de cinzas e a supressio dos pri-
meiros definharia a mistura em termos de
composicao. A mistura foi composta, toman-
do guantidades esquivalentes de cavacos fabri-
cados a partir dos "roletes”, que suplantaram
as condicdoes exigidas das andlises quimicas
dos componentes individua's. Dcsta forma,
compuseram a mistura, os cavacos obtidos
dos “roletes”, oriundos das seguintes espé-
cies: Copaiba, Hévea, Jacareiba e Virola.

(1) — Instituto Nacional de Pesquisas da Amaz6nia, Manaus.
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METODOS

ANALISE QUIMICA

— Solubilidade da madeira em agua guente
M 4/68 — A.B.C.P. (Associacéo Brasilei-
ra Técnica de Celulose e Papel)

— Solubilidade da madeira em hidroxido de

sodio a 1%
M 5/68 — A.B.C.P.

— Solubilidade da madeira em é&lcool-benzeno
M 6/68 — A.B.C.P.

— Lignina na madeira
M 10/71 — A.B.C.P.

— Celulose na madeira
Método Kurschner e Hoffer

— Classificagdo das fibras
Método T-233-Su-64 TAPPI (Technical As-
sociation of the Pulp and Paper Industry)
Equipamento: Classificador Clark mode-

lo M-46
— Micrometria das fibras
Amostragem — realizada ac acaso com

porcdes representativa de pasta retirada
de cada compartimento do classificador.
Mensuracoes das fibras — Coradas com
safranina.
Comprimento, 100 fibras mensuradas.
Diametro, 100 fibras mensuradas.
Lamen, 10 fibras mensuradas
Coeficiente de flexibilidade — calculado
indice de enfeltramento — calculado

— Instrumentacéo
Projetor Olympus — 4P — 360
Microscépio E. Leitz com ocular 10X, ob-
jetiva 43X, fator 3,14

— Densidade
Método RC — 91 — TAPPI

— Tratamento da madeira

Pasta quimica soda enxofre

Ensaio exploratério — Condicoes
NaOH/Madeira seca .. 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26 %
S/madeira seca ...... 2,021 2223
24 25 26 %
Tempo no Patamar ....... 90 min.
Tempo de impregnacdo ... 120 min.
Temperatura de Patamar .. 170°C
Pressdo .................. 7-8 Kg/cm?
Diluigdo . ................ 33451
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Ensaio definitivo — Condigdes

NaOH/madeira seca ...... 23%
S/madeira seca .......... 2.3%
Tempo de Patamar ....... 90 min.
Tempo de impregnacao ... 120 min.
Temperatura no Patamar .. 170°C
PEESSAD! 5 s ¢ sesis v 5 vamn s 5 0% 7-8 Kg/cm?
Diluicdo ................. 33 : 1

Pasta quimica a soda
Ensaio exploratério — Condicoes

NaOH/madeira seca ... 22, 23,24, 25,

26, 27, 28 %
Tempo no Patamar ....... 90 min.
Tempo de impregnagéo ... 120 min.
Temperatura no Patamar .. 170°C
Pressdo .................. 7-8 Kg/cm?
Diluicdo ................. 3.3 : 1

Ensaio definitivo — Condi¢oes

NaOH/Madeira seca ....... 23%
Tempo no Patamar ....... 90 min.
Tempo de impregnacdo ... 120 min.
Temperatura no Patamar .. 170°C
Pressdo .................. 7-8 Kg/cm?
DIIUIGED. & o s on & o s 5 v 33w

Pasta quimica Kraft
Ensaio exploratério — Condicoes

Alcali ativo como Na)0 16,17, 18, 19,

20, 21, 22 %
Sulfidez . ::voni v omans iy 25+=1%
Tempo de Patamar ....... 90 min.
Tempo de impregnacao ... 120 min.
Temperatura no Patamar .. 170°C
Diluigdo .................. 33 :1
Pressdo .................. 7-8 Kg/cm?

Ensaio definitivo — Condicées

Alcali ativo como Na.0 ... 22%
Sulfidez ................. 251%
Tempo no Patamar ....... 90 min.
Tempo de impregnacédo ... 120 min.
Temperatura no Patamar .. 170°C
DilUIGAO .o eeeeae 33 : 1
Pressfo ..........co..o.... 7-8 Kg/cm?

Pasta semi-quimica ao sulfito neutro
Ensaio definitivo — Condigdes

NaSOz s vome s vens s 24°%
NElzCO3 .................. 8%
Tempo de impregnacéo in-
termediadrio .............. 55 min.
Temperatura no Patamar
intermediario ............. 110°C
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dIGri0 . veerrererrmr T 60 min.
Tempo de elevacao da tem-

peratura (110° e 165°C) .. ©65 min..
Tempo no Patamar defini-

RIUG o oo v o § G5ss owa il € 200 180°C
Temperatura no Patamar

definitivo ..ot 170°C
DIlUiGAO . vvovme s 337 1
BrRBEaD: o« » v 585 csmm 2 if 7.8 Kg/cm’

__ Resultado do tratamento da madeira
Alcali residual calculado por acidimetria
Na,SO; residual, calculado por iodome-
tria e acidimetria
N° Kappa — C 5/69 — AB.CP.
Rendimento, percentagém da pasta seca
obtida em relaca@o a madeira seca.
Viscosidade — C 9/72 — ABCP.
— Equipamentos utilizados no tratamento do
material
Cozinhadores
a) — Marca « Auximeca”  rotativo, 1,5
rpm, aquecido eletricamente, com
duas alternativas para a realizacao
do cozimento. A primeira efetivada
no proprio corpo do cozinhador, @
segunda, 0 digestor & parcialmente
carregado com agua € 0 aquecimen-
to se faz atraves de vapor, que atua
sobre 7 bombas com 9 |itros de ca-
pacidade introduzidas no COrpoO do
digestor
b) — Marca " gchmidi” modelo A-11, aquc-
cido eletricamente 1 rpm, 10 litros
de capacidade
Desintegrador marca “«Allibe” 17 litros de
capacidade de, 1.700 rpm.
Centrifuga de desaguamento marca
“Rousselet”, tipo S-A 30 AWZ com duas
velocidades fixas de 1.800 e 3.600 rpm.
realizando desaguamento até 30% de
consisténcia.
Depurador marca “grecht Holl” (Penei-
ras com fendas de 0,2 mm)
__ Tratamento de pasta (Refino)
Equipamento € condicodes
a) — “Bauer” — Tomou-se 16g de pasta
seca. Preparou-se uma pasta com
consisténcia de 02%. Submeteu-sé
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esta pasta a uma poténcia de 3,72
kw com circulacao forcada e arca
de contato de 38 divisbes no equi-
pamento. Foram realizadas passa-
gens sucessivas (0 maximo trés),
até atingir o g-au de refino dese-
jado.

b)——“Holandesa“ __ Tomou-se 200 ¢ de
pasta seca. Preparou-se uma polpa
com consisténcia de 1%. A massa
foi inicialmente desintegrada N0
proprio equipamento (operagao rea-
lizada com 0S8 discos separados)
por 30 minutos, adicionou-se. em
seguida, a carga correspondente @
7735 g, unindo-se, €M seguida, 0S
discos. Quatro pontos de refino fo-
ram obtidos com intervalos subse-
guentes de 35 min.

c) — “Jokro” 16 9 de pasta levada a uma
consisténcia de 6% com cinco pon-
tos de refino, dos quais 0 primeiro
ponto zero (pasta nao refinada), co-
brindo uma escala °SR que foi de
11 °SR até 63 °SR.

__ Formagcéo de folhas para ensaios

Equipamentos

a) — Formador “Rapid Koethen” com 2
aguecedores, marca “Frank”.

b) — Formador “Rapid Koethen” com 2
aquecedores, marca “Regmed”.

— Ensaios fisico-mecanicos

Condicionamento de papel € papelao

para ensaio (P 4/70 ABCP)

Gramatura (peso por metro quadrado] de

papel e papelao (P 6/70 — AB.CP. fo-

lhas de 60=2 g/m’ e 150 g/m?)

Resisténcia a tragao de papel e papelao

p, 7/70 — AB.CP.

Resisténcia ao estouro (Mullen) do papel

e papelao P 8/7Tl — AB.CP.

Resisténcia a dobras-duplas T 423-Su-68-

TAPPI

Resisténcia ao rasgo do papel P 9/69 —
AB.CP.

Porosidade de papel e papelao P 11/71
SR - O

Determinacao da alvura do papel cartao
P AG/TS — AB.CP.
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Determinacéo da maciez do papel P 29/72
— AB.C.P.

Resisténcia a compressdo do papelao
T-472-Su-68-TAPPI

— Alvejamento das pastas

Processos e condictes
C.EH.H.

1.2 fase — C — Cloracédo a alta consis-
téncia. Injetou-se o Cloro na forma de
gas na pasta cuja consisténcia variava
entre 20% e 35%, até a total formacéo
das cloroligninas caracterizada pela mu-
danca da cor escura da pasta para uma
amarelo-clara.

2.2 fase — E — extracéo alcalina.

NaOH introduzido em relacdo a

pasta seca .................. 2.1%
Temperatura s .oomsmvinn s s 60°C
Tempo .............. ... .... 90 min.
Consisténecia ................ 5%

3. fase — H — hipocloracéo

Cloro introduzido .............. 2.8%
Temperatura ................ 40°C
TEMPO! & . o s 5 veas v e i 5 & 360 min.
Consisténcia ................ 5%

4.° fase — H — hipocloracéo

Cloro introduzido ............ 0,9%
Temperatura ................ 40°C
TEMPO wu s vmmn s v oames & & wases g & 360 min.
Consisténcia ................. 5%
C.E.D.E.D.

1.2 fase — C — Cloracao alta densidade.
Idéntica a do processo C.E.H.H.

27 fase — E — extracéo alcalina

NaOH introduzido em relagdo a

pasta seca .................. 2,1%
Temparature: s x s 5 & g 60°C
Tempo ......... oo, 90 min.
Consisténecia ................. 5%

3.2 fase — D — dioxidagao

Cloro introduzido ............. 0.8%
Temperatura ................ 70°C
TEMPO 525 e s 5 o i 2 o bdnd 4 4 240 min.
Consistaneia ...« s woini o v s 5%

47 fase — E — extracao alcalina
NaOH introduzido em relagdo a

pasta Seta i.ii. e siaiuns 0,5%
Temperatura ... ............... 60°C
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TEMIPO! s & 5 vl ¥ § £505 5 5 wesme 90 min.
Consisténeia ................. 5%

5. fase — D — dioxidacao

Cloro introduzido ............ 09%
Temperatura ...........c.c.... 70°C
Tempo ...................... 240 min,
Consisténcia ................. 5%
C.EH.D.E.D.

12 fase — C — cloracéo a alta densida-
de. Idéntica as fases anteriores.

2." fase — E — extragéo aicalina

NaOH introduzide em relacdo a

pasta seca .................. 2,1%
Temperatura .................. 60°C
Tempo ...................... 90 min.
CONSISIENGIE & verms 5 5 mvsan 5 ¢ 2 on 5%

3." fase — H — hipocloragao

Cloro introduzido ............ 1,4%
Temperatura .................. 40°C
TEPO & 5 & omiz 5 8 6 owe s & & G005 & & 120 min.
Consisténcia ................. 5%

4 fase — D — dioxidagao

Cloro introduzido ............ 1,7%
Temperatura ................. 70°C
Tempo ...................... 240 min.
Consisténcia ................. 5%

5. fase — E — extracéo alcalina

NaOH introduzido .......... .. 0,5%
Temperatura .................. 60°C
Tempo ...................... 90 min.
GonsIStENCIE o & o oo ¥ samany 5%

6. fase — D — dioxidacéo

Cloro introduzido ............. 0,6%
Temperatura oown s v v onns @ 6 s 70°C
Tempo ...................... 240 min,
Consisténcia ................. 5%

O calculo do cloro ativo total aplicado nos
alvejamentos foi calculado com base na equa-
¢é@o: cloro ativo total = 0,319 x N.° Kappa, es-
tabelecida por Zvinakevicius et al., 1979. Nos
procedimentos C.E.H.H. e C.E.D:E.D., ap6s de-
duzir-se o cloro gasto na cloragdo a gas a alta
consisténcia, aplicou-se o excedente de cloro
ativo, na taxa de 75% na primeira e 25% na
segunda hipocloracdo ou dioxidacdo respecti-
vamente. No processo C.EH.D.ED., a aplica-
cado do cloro ativo foi observada, segundo a
metodologia estabelecida pelos pesquisadores
acima mencionados, a saber: apds a cloracdo
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a gés e processada a correcdo, o restante do

cloro ativo projetado foi aplicado através das

seguintes equacgoes:

2.° estdagio — 0,225 x (N~° Kappa apds o esta-
gio procedente)

3. estagio— 0,75 x (cloro total — E cloro
nos estagios anteriores)
4.° estagio— 0,25 x (cloro total — E cloro

nos dois primeiros esta-
gios contendo cloro)
Nas extracbes, a introdugio de NaOH se-
guiu os niveis aconselhados pelos pesquisado-
res, relatados na seguinte seqliéncia: primei-
ra extracdo alcalina NaOH = 1,36 + 0,03 x N=°
Kappa. Segunda extracdo alcalina NaOH
05%.

RESULTADOS E DISCUSSAO

A serragem preparada com a mistura dos
cavacos dos “rolos-restos” foi analisada se-
gundo normas e procedimentos ja& consagra-
dos na industria papeleira, incluindo determi-
nagdes de celulose, pentosanas, lignina, cin-
zas, solubilidade em &lcool-benzeno, solubili-
dade em soda & 1%, solubilidade em 4dgua
quente. O Quadro |, encerra os valores e a ti-
tulo de comparagdo a composicdo quimica da
Gmelina arborea Roxb bem como composigao
quimica tipica de uma mistura representativa
de madeiras tropicais.

Comparando os valores para a mistura dos
“rolos-restos” com os correspondentes a Gme-

lina e a mistura representativa de madeiras
tropicais nota-se certas diferencas, mas nao
disparidades. Esta dissimilacdo se faz ora para
mais, ora para menos, entre os diferentes com-
ponentes da analise quimica.

Comparando os resultados apresentados
pela mistura dos “rolos-restos” com a de Gme-
lina e na mistura representativa, verificou-se
que elas diferem, mas nao de forma largamen-
te dispar. Esta dissimilagdo se faz ora para
mais, ora para menos, entre os diferentes com-
ponentes da anélise quimica.

A influéncia das propriedades quimicas
das madeiras sobre as propriedades das pas-
tas correspondentes, foi motivo de recente re-
visdo por parte de Amidon, 1981, onde ele evi-
déncia as seguintes correlacbes. Quadro Il.

Considerando as conclusdes de Amidon,
ibidem, e, sobrepondo as correlagbes estabe-
lecidas sobre os resultados das anélises qui-
micas das misturas, dos “rolos-restos” e dos
materiais lenhosos, estabelecidos como pa-
drdo de comparagdo, nota-se que os reflexos
na qualidade das pastas decorrente da perfor-
mance destas caracteristicas, assim seriam
verificadas: em relacdo a lignina, as pastas
originarias da mistura dos “rolos-restos” te-
riam rendimentos superiores aos da Gmelina
arborea Roxb e mistura representativa. Por ou-
tro lado, os cavacos da mistura dos “rolos-
restos” estariam propensos a serem atacados
por agentes xiléfagos mais do que os oriundos
da Gmelinea arborea Roxb e mistura represen-
tativa. Pelos resultados das analises a dlcool-

QUADRO 1 — Composicido quimica da mistura dos “rolos- restos”, mistura representativa e Gmelinea arborea Roxb.

Material Celulose | Pentosanas Lignina Soldveis em Soliveis em Soldveis Cinza
Y% %Yo % Agua quente Alcool-benzeno Sl %
NaOH 1%

E’:'(:tousr'?esms,, 446 159 23,5 17 3.5 19,4 12

Glselu:ieaROXb 428 16,2 27,5 1,5 4,5 13,3 0,7

arbore

Mistura i 47,4 13,6 29,9 2,2 2,8 11,5 0,9

representativa

Estudo. ..
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QUADRO Il — Influéncia das propriedades quimicas da
madeira sobre as propriedades da pasta.

Constituintes Efeitos sobre as propriedades da
na madeira pasta

Negativamente correlacionada com
Lignina rendimento em pasta e resisténcia
da fibra

Fracamente e positivamente com

Holocelulose ;
= rendimento da pasta

Positivamente correlacionada com
rendimento da pasta e resisténcia
da fibra

Alfa celulose

Importante agente de aderéncia en-

Hemicelulose : 0%
tumescimento e plasticidade

Soldveis em
NaOH 1%

Somente relacionada com o teor de
decomposicdo da madeira

Negativamente correlacionada com
rendimento em pasta, fonte primé-
ria de “tall-oil” na pasta Kraft

Solaveis em
alcool-benzeno

Soldveis em
agua quente

Negativamente correlacionada com
rendimento em pasta

FONTE : AMIDON, 1981

benzeno e a agua gquente, os rendimentos se-
riam em escala descendentes representados
pela mistura representativa, mistura dos “ro-
los-restos” e Gmelina arborea Roxb. Os teores
em hemicelulose revelam que as pastas das
misturas dos “rolos-restos” e Gmelinea arbo-
rea Roxb teriam propriedades de aderéncia
plasticas e entumescimento, superiores as das
polpas da mistura representativa.

A classificacdo das fibras foi realizada se-
gundo Clark, 1955 as mensuragdes das carac-
teristicas anatdmicas de acordo com Foelkel
et al, 1981. O coeficiente de flexibilidade e o
indice de enfeltramento foram determinados
conforme Petroff & Normand, 1961. Os resul-
tados estdo indicados no Quadro n2 Il. Com-
parando as fibras originarias dos “rolos-res-
tos” com as fibras da celulose como referén-
cia verifica-se que as fibras das pastas dos
“rolos-restos” apresentam comprimento apre-
ciavelmente maior do que as da Gmelina e
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ainda ligeiramente superior as das pastas da
mistura representativa. No que diz respeito as
larguras, as fibras da Gmelina por sua forma
achatada e larga mostraram didmetros quase
duplicado em termos dos observados para os
das pastas das misturas. Situacdo semelhan-
te a das larguras foi notada para limens das
fibras.

Em relacdo ao coeficiente de flexibilidade
as pastas das misturas dos “rolos-restos” fo-
ram superiores 1,2 vezes o coeficiente de fle-
xibilidade das pastas da mistura representa-
tiva e inferior 1,6 vezes o coeficiente de fle-
xibilidade da Gmelinea arborea. Analise seme-
lhante, realizada para o indice de enfeltramen-
to mostrou uma equivaléncia para este para-
metro, entre as pastas provenientes da mistu-
ra dos “rolos-restos” e as originarias da mis-
tura representativa e uma superioridade acima
de 2 pontos sobre o indice de enfeltramento
das pastas dos “rolos-restos” e sobre o indice
correspondente ao das polpas da Gmelina. A
classificacdo das fibras revelou em termos
percentuais, que as fibras da mistura dos "ro-
los-restos” e da mistura representativa se pa-
recem, e, diferem da Gmelina porque apresen-
tam fibras mais compridas, estreitas, com
coeficiente de flexibilidade baixo e indice de
enfeltramento elevado, enquanto que esta fo-
lhosa introduzida na Amazbnia, mostrou com-
primento de fibra menores, maiores didme-
tros, coeficiente de flexibilidade elevado e in-
dice de enfeltramento baixo. O peso médio do
comprimento das fibras tanto das pastas da
mistura dos “rolos-restos” quanto das polpas
da mistura representativa, que formam pare-
lha, mostram-se superiores ao da Gmelina.

As caracteristicas anatdmicas tém impor-
tancia relevantes sobre as qualidades das pas-
tas, especialmente nas resisténcias dos pa-
péis. Assim é que, em relagdo ao comprimen-
to da fibra o Forest Biology Subcommittee n.°
2 On Test and Quality Objectives 1960 argu-
mentava que o comprimento longo era deseja-
vel para a resisténcia do papel, exceto quando
este apresentava defeitos, que causariam da-
nos na formacdo das folhas. Discutiam aque-
les autores que o comprimento médio longo é
geralmente acompanhado por uma alta resis-
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téncia ao rasgo e em menor extensio por um
incremento no estouro, tragdo e dobras-duplas.
Fundamentavam as suas conclusdes na teoria
de que a fibra longa dd margem a uma grande
area, sobre a qual o esforgo aplicado era me-
lhor distribuido e uma maior fadiga podia ser
tolerada. Posteriormente, Barefoot et al., 1964,
mostraram uma correlagdo positiva e benéfi-
ca entre o comprimento da fibra e a resistén-
cia ao estouro e a tragdo. Estes pesquisadores
relatavam, antepondo-se ao que j& era nor
maimente aceito de que o comprimento da fi-
bra representava pequena ou quase nenhuma
correlagdo com o rasgo. Dinwoodie (1965) re-
feriu que o comprimento da fibra estava en-
tre as trés caracteristicas mais importantes
condicionantes a resisténcia do pape! e afir-
mava que um comprimento minimo era exigi-
do, para que houvesse ligacdes das fibras e
conseqiientemente formagdo das folhas. Em
seguida, Dinwoodie, 1967, confirmava que o
comprimento da fibra estava entre os trés pa-
rdmetros mais significativos para a solidez
das pastas e mostrava a existéncia de relagdo
direta e positiva, entre o comprimento da fi-
bra e a resisténcia a tracdo e ao estouro, co-
mo conseqléncia da existéncia do minimo de
comprimento para a dissipagdo das tensoes.
Considerava, ainda, aquele autor que a resis-
téncia ao fator rasgo, bem como o alongamen-
to e dobras-duplas estavam positivamente cor-
relacionados com o comprimento da fibra. Fi-
nalmente Amidon (Ibid.) mencionava que exis-
te uma forte correlagdo positiva entre o com-
primento da fibra e a resisténcia ao rasgn.

Considerando estas relacdes tedricas en-
tre comprimento da fibra e solidez das pastas,
observar-se-ia uma ligeira predominédncia das
pastas da mistura dos “roios-restos” e da mis-
tura representativa, sobre as pastas da Gme-
lina.

O diametro da fibra, segundo o Forest
Biology Subcommittee n.° 2 (Ibid.), levava im-
portancia relevante na conduta das pastas:
fossem nas operagdes de depuracdo e r=fino,
bem como tinham efeito meritério nas liga-
coes, mobilidade das fibras e formacéo da fo-
Ilha. Afirmavam os membros daquela comis-
sao, que as fibras de pequeno diametro e pa-
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redes finas eram desejaveis para a resistén-
cias, em contrapartida as fibras de larco dia-
metro e paredes grosas. Por outro lado, Tamo-
lang & Wangaard (1961) consideravam q: 2 as
fibras de paredes finas e larco diametra en-
trariam em colapso ac achatarem-se pura for-
mar a fita, no processo de formacac de folhs
em consequéncia de as suas pastas serem
compactas com alta efetividade entre as fibras
na area de contato, resultando pastas com al-
ta resisténcia ao estouro e a tragdo. Inversa-
mente, segundo aqueles pesquicadores, tibras
de paredes espessas e diimetro reduzido re-
sistiriam ao colapso e reteriam o seu perfil
tubular e por causa da reduzida area de con-
tato entre as fibras, tais pastas apresentariam,
efetivamente, baixa resisténcia ao estouro e
a tracdc, em contrapartida, haveria uma liga-
¢do maior fibra-fibra, o que possibilitaria, de
acordo com os mesmos autores, que as pastas
formadas dessas fibras, mostrassem maiores
resisténcia ao rasgo, do que as pastas origi-
narias de fibras de paredes delgadas.

Segundo estes conceitos, as pastas re-
sultantes das misturas dos “rolos-restos” e
representativa mostrariam maior resisténcia
ao rasgo, do que a pasia da Gmelina. Contra-
riamc«te, a pasta da Gmelina, pela teoria e;-
posta, apresentaria maior resisténcia ao ef
touro e a tracdo do que as pastas da misturas.
Tamolang & Wangaard (Ibid.) mencionavam que
a taxa de flexibilidade é reportada como ten-
do uma relacdo parabédlica com a auto-ruptura
e 0 estouro e consideravam ser a melhor gran-
deza em termos de fibriias relacionada com a
tragto. Van Buijtenen, citado por Amidon
(Ibid.) estipulava que o estado de flexibilida-
de era a chave na determinagdo das qualide-
des das pastas quimicas. Teorizava aquele
pesquisador que a flexibilidade das fibras in-
fluenciava as ligagdes interfibrilares, porque
as fibras mais flexiveis possibilitavam maior
contato interfibra. Estas afirmagées, simples-
mente, corroboram as assertivas de Pet-off &
Normand (lbid.) quando definiram o coeficien-
te de flexibilidade como a relacdo expressa
em percentagem, entre o diamstro da cavida-
de da fibra e a largura da mesma e confirma-
ram, por estudo de regressdo simples, as cor-
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relacdes entre o coeficiente de flexibilidade e
as seguintes propriedades das pastas: drena-
gem da pasta ndo refinada, correlagao positi-
va; tempo de refino, relacdo negativa; tracéo,
enlace positivo; dobras-duplas, correlagdo po-
sitiva; lisura, enlace negativo, porosidade, re-
lacdo negativa.

Por estes conceitos, é de esperar-se que
em funcdo do coeficiente de flexibilidade en-
contrado no material em estudo e nos toma-
dos para comparaczo, a pasta de Gmelina se
mostraria superior tanto a da mistura dos “ro-
los-restos”, quanto a da representativa, naque-
las propriedades onde o coeficiente de flexi-
bilidade tem influéncia positiva proeminente.

O indice de enfeltramento, também defi-
nido por Petroff & Normand, (lbid.), como sen-
do a relacdo entre o comprimento da fibra e
sua largura, estava diretamente relacionado
com a dobras-duplas e o rasgo e inversamen-
te com a tracdo e o estouro. Dentro deste con-

ceito, seriam as propriedades das pastas da
mistura representativa e dos residuos, rela-
cionadas positivamente com o indice de en-
feltramento e superiores ao da Gmelina.

Através dos resultados mostrados no Qua-
dro IV, foram escolhidas as condigcbes satis-
fatérias empregadas nos ensaios definitivos.
Para fixar essas condigbes levaram-se em con-
sideracao duas varidveis, N.° Kappa e taxa de
rejeitos. Em relacdo ao N.° Kappa, estabele-
ceu-se que seriam retiradas aquelas pastas,
cujos indices de deslignificacdo estivessem
compreendidos entre 16 e 23. Foram conside-
radas como pastas aceitaveis as que apresen-
tassem taxa de rejeito inferior a 2%. As con-
dicoes escolhidas estdo formuladas na meto-
dologia, na parte concernente aos ensaios de-
finitivos. "

Os resultados evidenciados no Quadro V,
mostram que os rendimentos, excetuando o al-
cancado pelo processo a soda se situaram

QUADRO IV — Resultados dos cozimentos exploratérios da misiura dos “rolos-resios” segundo os diferentes pro-
cessos utilizados.
Rendimento . Rejeito Alcali residual

Processo (%) N.° Kappa (%) g/L
© 43,0 21,6 2,3 1.2

% 44,0 17,5 23 1.6

% 43,0 i 19,3 2,0 2.8

~§ 44,0 21,0 1,5 2.4

g 46,0 19,8 12 36

2 42,0 17,1 0,7 44
41,0 15,5 0,8 6,5

41,0 27,0 54 13

39,0 26,0 4,3 1.3

= 39,0 25,0 3.1 1,0

= 39,0 23,0 30 16
=2 39,5 23,0 15 19
39,0 21,0 1,6 2.2

375 21,0 1.4 22

39,0 278 1.0 3,8

40,0 24,7 0,8 6,5

58 38,0 20,9 09 9,7

2 39,0 18,6 0,38 10,5
37,0 18,7 0,6 8,3

37,0 18,6 0,6 10,5

37,0 17,2 04 13.3
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QUADRO V — Resultados do cozimento padrdo da mistura dos “rolos-restos™ segundo os

diferentes processos.

Rendimento Rejeito Alcali residual
Processo (%) N Kappa (%) g/L
Sulfato 38,0 16,0 0,8 1,6
Soda 46,8 20,9 0.8 9,7
Soda/enxofre 39,0 22,8 1,1 08

abaixo dos valores, dos normalmente obser-
vados em esséncias papeleiras convencionais
e mesmo em pastas derivadas de mistura de
madeiras tropicais.

Observou-se o melhor rendimento para a
pasta origindria do processo a soda, enquanto
que, as pastas ao sulfato e soda/enxofre mos-
traram rendimentos menores, equivalentes en-
tre si.

Através do N.° Kappa, foi revelada uma
melhor deslignificagdo para a pasta ao sulfa-
to, enquanto as pastas soda e soda/enxofre
apresentaram indices menos elevados.

A tendéncia & degradagéo foi mais acen-
tuada no processo sulfato do que nos proce-
dimentos soda e soda/enxofre.

O consumo de reagentes e os resultados
dos alvejamentos das pastas cruas, oriundas
dos cozimentos soda/enxofre, soda e sulfato,
mostrados no Quadro VI, revelam que por se-
rem mais duras (Kappa = 22,8), as pastas
provindas do procedimento soda/enxofre de-
mandaram um maior percentual de cloro to-
tal, enquanto menores quantidades foram re-
queridas pelas pastas fabricadas pelo proces-
so sulfato.

Considerando os tipos de cozimento e
confrontando os processos de branqueamento
nota-se pelos diferentes resultados obtidos
uma tendéncia para uma maior quebra nas ca-
deias celulésicas nas pastas alvejadas pelo
processo C.E.H.H. do que pelos demais proce-
dimentos alvejantes, o que fica revelado pelo
decréssimo das viscosidades finais.

As alvuras alcancadas nas pastas alveja-
das pelos procedimentos com dioxido foram
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superiores as resultantes do processo C.E.H.H.
engquanto que, a estabilidade foi equivalente
nos trés procedimentos branqueantes, para
todos os tipos de pastas quimicas.

As caracteristicas mecanicas das pastas
cruas e alvejadas mostradas nos Quadros VIl a
XIl confirmam que as polpas oriundas dos “ro-
los-restos” sdo mais fracas do que as celulo-
ses provenientes de espécies florestais que
sdo normalmente utilizadas na fabricagéo de
pastas de fibras curtas como os Eucalyptus e
a Gmelina.

Confrontando os processos de fabricagéo,
as pastas oriundas do processo soda/enxofre
foram mais resistentes do que as provenien-
tes do processo sulfato e esta superiores as
originarias do procedimento somente a soda.

Entre os processos de alvejamento, os
procedimentos a base de dioxido de cloro fo-
ram mais seletivos a lignina, evitando maior
degradacdo da celulose e proporcionando em
conseqiiéncia, melhores resisténcias. do que
processos usando hipoclorito.

A possibilidade das pastas das misturas
dos “rolos-restos” mostrarem maiores resis-
téncias ao rasgo do que a tragdo, estouro e
dobras-duplas, detectados no estudo anatomi-
co das fibras, ndo foram verificadas com real
nitidez nos resultados apresentados pelas ca-
racteristicas fisico-mecénicas.

Nos Quadros XlIl e XIV, apresentam-se as
caracteristicas observadas em pasta de alto
rendimento ao sulfito neutro.

O rendimento foi ligeiramente inferior ao
valor obtido por Petroff et al.,, 1968, nas mes-
mas condicbes, com Eucalyptus robusta de
Madagascar.
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